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“O nosso compromisso é atender o seu
projeto com produtos confiaveis e
solugoes inovadoras em ago. Com todo
o know-how da nossa equipe, atuamos
com zelo e rigor junto as demandas de
nossos clientes. Assim, contribuimos
para o desenvolvimento social,
economico e tecnoldgico do pais.”

Frank Bollmann
Presidente e CEO STEELMAST

& STEELMAST.







A STEELMAST
acredita no poder da
transformagao do aco
e busca manter-se na
vanguarda do setor,
levando inovagao e
exceléncia através de
produtos de qualidade
e projetos confiaveis.

Especializada na fabricagao de tubos helicoidais
de grandes diametros, de 16” a 80” (406,4 mm

a 2.032 mm), para aplicagoes estruturais,
industriais e de condugao, a empresa também
produz postes metalicos, pegas técnicas e
componentes hidromecanicos.

Possui duas unidades industriais em Santa
Catarina: uma planta fabril em Sao Bento do Sul e
uma unidade de revestimentos na cidade de Rio
Negrinho - ambas preparadas para atender com
agilidade todo o territorio nacional.




COMPROMISSO COM A EXCELENCIA

Na STEELMAST, acreditamos que os melhores projetos
comegam com responsabilidade e compromisso.

Com mais de 20 anos de mercado, a empresa reline

uma equipe que acumula ampla experiéncia técnica na
transformagao do ago e percorre o caminho da exceléncia.
Assim, entregamos solugdes confiaveis aos clientes e das
quais muito nos orgulhamos.

Investimos constantemente em tecnologia, processos

e pessoas para garantir produtos de alta performance e
atender as crescentes demandas de setores essenciais para

o desenvolvimento e a economia do pais, como infraestrutura,
energia, saneamento, mineragao e construgao civil.
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SANEAMENTO

Os tubos para o mercado de Saneamento sado
projetados para o transporte de agua bruta, agua
tratada ou esgoto. Esses tubos sao fabricados

de acordo com as normas AWWA C200, NBR 9797
e NTS 285 (SABESP), padroes reconhecidos para

a fabricagao de tubos de ago utilizados em sistemas
de abastecimento de dgua e esgoto.

Uma das principais caracteristicas das tubulagdes
SteelMast é a sua capacidade de receber uma
variedade de revestimentos que podem ser aplicados
tanto interna quanto externamente, dependendo

do tipo de instalagao.

Esses revestimentos sao aplicados com o objetivo

de fornecer resisténcia quimica, protegao anticorrosiva
e reducgao de atrito, entre outros beneficios, de acordo
com as exigéncias especificas do projeto e do ambiente
de instalagao.

TUBO HELICOIDAL
DE ACO CARBONO

Engenharia, resisténcia e liberdade
para cada projeto.

Projetado para atender as exigéncias

das grandes obras de infraestrutura, o
tubo helicoidal de ago combina elevada
resisténcia mecanica, eficiéncia estrutural
e flexibilidade de fabricagao.

Sua versatilidade permite desenvolver
solugdes sob medida para diferentes
condigdes hidraulicas, estruturais e de
instalagao, proporcionando seguranga,
eficiéncia e maior liberdade de engenharia
em projetos de saneamento.



VVantagens que agregam valor ao produto




FLUXOGRAMA DE PROCESSOS

Estoque de Bobinas

Jateamento Interno

Entrada de Bobina

Inspecao da Qualidade de
Fabricagao

Pintura Interna
e Externa

Fresadora de Borda

Ensaio
Hidrostatico

Inspegao da Qualidade do
Revestimento e Identificagao




Formacao e Solda Solda Externa - SAW
Interna - SAW

Biselamento Calibragao Corte Plasma

Logistica




TIPOS DE JUNTAS

STEELCONNECT | PONTA E BOLSA — LAP JOINT

Sistema de unido por ponta e bolsa, previsto na Norma
NTS 0285 - V.4, desenvolvido para proporcionar maior
agilidade e eficiéncia na montagem das tubulagdes em
campo. A configuragao é obtida por meio da expansao
de uma das extremidades do tubo, formando a bolsa
que recebe a ponta do tubo subsequente.

A geometria da junta proporciona facilidade de encaixe,
precisao no posicionamento e ganho de velocidade

na montagem, reduzindo o tempo necessario para

a execugao das conexdes em campo.

E uma solugio especialmente indicada para tubulagdes
de grandes didmetros em sistemas de saneamento,
combinando praticidade de montagem, robustez e
confiabilidade da unido. Ndo ha perdas de resisténcia

a pressao hidrostatica.

CPONTA-PONTA | JUNTAS SOLDADAS )

Sistema de unido por soldagem direta entre as
extremidades dos tubos, conhecida como junta de topo.
Proporciona continuidade estrutural e estanqueidade
atubulagdo. As extremidades sdo preparadas com
chanfro de 30° ou 37,5° adequado para soldagem de
topo, atendendo as normas de mercado e permitindo

a unido dos tubos em campo conforme o procedimento
de soldagem especificado para a aplicagao.

A configuragao ponta-ponta apresenta geometria
simples e eficiente, proporcionando continuidade
da secao da tubulagao, robustez da uniao e elevado
desempenho estrutural.

CBUTT STRAP | LUVA EXTERNA )

Sistema de unido por anel externo, no qual uma chapa
metalica é posicionada sobre a regido de encontro
entre os tubos e soldada externamente, formando
uma conexao robusta e resistente, nao havendo
reducdo na resisténcia a pressao do tubo.

O Butt Strap proporciona elevada resisténcia mecanica
aregido da junta e mantém a continuidade da tubulagao,
permitindo uma deflexao angular que variade 1°a

2,5°, conforme o diametro do tubo. Sua configuragdo
favorece a produtividade na montagem, especialmente
em linhas extensas, contribuindo para maior agilidade e
eficiéncia na instalagdo dos tubos em campo.
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PECAS E COMPONENTES

CCORTE PLASMA )

Maquinas CNC modernas, de até 7 eixos, para corte a plasma e oxi-acetileno de alta definigdo que permitem realizar
recortes precisos, seja com corte ortogonal ou em angulo (chanfrado), em qualquer pega produzida.

CCALDEIRARIA )

Estrutura de caldeiraria com soldadores qualificados para fabricagdo de pegas e componentes hidromecanicos,
como curvas, tés, redugdes, etc., atendendo as normas AWWA, ASTM, SABESP e outras, ou de acordo com o projeto
apresentado pelo cliente.




REVESTIMENTO

A SteelMast possui uma fabrica propria especializada em revestimentos, considerada uma das mais modernas
do mercado. O revestimento pode ser aplicado tanto interna quanto externamente, seguindo as principais Normas
do segmento.

PREPARAGAO DE SUPERFICIE

Os tubos passam pelo processo continuo e totalmente automatizado de jateamento interno e externo, que tem
por finalidade limpar as superficies dos tubos, eliminando carepas e sujeiras. A superficie limpa e com rugosidade
especifica facilita a ancoragem da tinta, garantindo qualidade superior no revestimento dos tubos.




OPCOES DE REVESTIMENTOS

(EP(’)XI ) (FBE )

A pintura epdxi liquida desempenha a fungdo de O FBE (Fusion Bonded Epoxy) confere uma camada
revestimento protetivo contra corrosao conforme protetora externa de epdxi em po, altamente curada
norma AWWA C210. E de rapida aplicagao, por sistemas conforme norma ABNT NBR 15221-3.

automatizados de aspersao.

(POLIURETANO ) (GALVANIZAQAO AFOGO )
O poliuretano € um polimero que proporciona maior A galvanizagao é o método de protecdo a corrosdo mais
protegao a superficie dos tubos e pode ser aplicado versatil e econdmico para proteger o ago por longos
em combinagdo com o epdxi liquido conforme norma periodos. Os tubos sdo galvanizados porimersao a
AWWA C222. quente, garantindo a uniformidade interna e externa

do revestimento e atendendo aos requisitos das normas
ABNT NBR 6323 ou de acordo com as especificagdes
de projeto dos clientes.

<3LPE - POLIETILENO TRIPLA CAMADA )

O polietileno de tripla camada confere protegao contra
a corrosao e excelente resisténcia mecéanica conforme
norma ABNT NBR 15221-1.



ENSAIOS E INSPECOES

Medigao do grau de ancoragem e grau de limpeza
do jateamento

Teste de “Holiday Detector”

Medigao de espessura e inspeg¢ao visual
Aderéncia X/Y

Aderéncia Pull-Off

Impacto

Dureza

Descolamento catodico

Tracao

INFORMAGOES ADICIONAIS

CPROTEQAO CATODICA ) (AJUSTES DE CAMPO )
A necessidade ou ndo de instalagao da protegao Devido a sua forma construtiva, as tubulagdes e pegas
catddica deve ser avaliada levando em consideragdo o em ago apresentam a possibilidade de ajustes em
tracado da adutora e o ambiente em que serd instalada, campo, se assim forem necessarios.

a existéncia de outras adutoras, linhas de transmisséo,
estradas de ferro eletrificadas ou qualquer outra fonte
de corrente de interferéncia.

(VALA ) <MONTAGEM DE CAMPO )
O tipo de compactagao e o recobrimento da vala A montagem de campo sera realizada conforme o tipo
dependem de alguns fatores, entre eles: de junta escolhido em projeto, podendo ser ponta

a ponta, ponta e bolsa - Steel Connect, Butt Strap
= Local da instalagao (meio urbano ou rural) ou acoplamento.

= Tipo do terreno
= Caracteristicas da tubulagédo
» Profundidade do assentamento

<BERQOS DE INSTALAGAO )

Por possuirem caracteristica autoportante e
possibilidade de fabricagdo de até 12,5 m, as tubulagdes
em ago permitem uma redugao na quantidade de bergos
necessarios, se comparado a outros tipos de tubulagdes.




NORMAS DE FABRICACAO

Os tubos da SteelMast podem ser fabricados atendendo todos os requisitos de qualidade conforme as normas da
tabela abaixo:

AWWA Tubos de aco para dgua 6 pol. (150 mm) e maiores Transmissao e Distribuigdo de dgua ou para uso
C200 gop 9 pol. em outras instalagdes do sistema de dgua
AWWA Dimensodes para fabricagao de tubos = .
= . Conexdes para uso em agua
C208 e conexodes de ago para agua
AWWA Revestimentos de epoxi liquido para tubos . - a
- . Revestimento de tubos e conexdes para uso em agua
C210 e conexdes de ago para agua
Tubos de agco com e sem solda para sistemas o .
RER de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario LR CRICTELE
NTS 285 Tubos e pegas especiais de ago carbono - .
(SABESP) para sistemas de saneamento el LR ERE L
Especificagao padrao para tubos de ago soldados por - P a
L fusdo elétrica (arco) (tamanhos NPS 16 e superiores) e
Especificagao padrao para tubos de ago soldados por - — ,
ASTM A139 fusao elétrica (arco) (NPS 4 e superior) Condugao de liquidos, gas, vapor
ASTM A252 S REBIEEED [ERE [ R Estacas e Camisas Metadlicas
estacas tubulares de aco soldadas e sem costura
API 5L "Specification for Line Pipe” Condugéo de produtos petroliferos
Especificagcao para tubo delinha (“LINE PIPE”)

Ensaios realizados: ultrassom, ensaio hidrostatico, ensaio visual de solda, tragdo e dobramento.

TIPOS DE ACO

“m Limite de escoamento minimo (MPa) | Limite de resisténcia minimo (MPa)

ASTM A36 - 250 400 a 550
ASTM A572 50 345 450
CIVIL 300 - 300 400 a 550
CIVIL 350 - 350 430 a 550
Gr. 36 Typel 250 365
Gr. 36 Type2 250 400
ASTM A1018 Gr. 40 275 380
50 Class 1 340 450
50 Class 2 340 410
ASTM A242 - 345 480
AMT COR 300/ USI SAC 300/ COR 400 - 300 400
AMT COR 350/ USI SAC 350 / COR 500 - 350 500

15




TABELA DE PRESSAO HIDROSTATICA

Tabela de Pressao Hidrostatica - Normas NBR 9797 /| NTS 285
Pressdao Maxima Admissivel (MPa)

[ we [ e [ we [ @ [ e

Diametro

m

1400

3,17

1,23 1,35 1,54 1,69 1,85 2,03 2,46 2,71 3,08 3,39 3,69 4,06
1700 1,19 1,31 1,49 1,64 1,79 1,97 2,39 2,63 2,99 3,29 3,58 3,94
1,16 1,28 1,45 1,60 1,74 1,91 2,32 2,55 2,90 3,19 3,48 3,83
1,13 1,24 1.41 1,55 1,69 1,86 2,26 2,48 2,82 3,10 3,39 3,72
1,10 1,21 1,37 1,51 1,65 1,81 2,20 2,42 2,75 3,02 3,29 3,62
1,07 1,18 1,34 1,47 1,60 1,76 2,14 2,35 2,67 2,94 3,21 3,63
1,04 115 1,30 1,43 1,56 1,72 2,08 2/29 2,60 2,87 3,13 3,44
1,02 112 1,27 1,40 1,52 1,67 2,03 2,23 2,54 2,79 3,05 3,35
Classe Pressao PN-10 Classe Pressdo PN-16 Classe Pressédo PN-25 Classe Pressdo PN-40 Classe Pressdo PN-60

Nota: 1 MPa =10,197 kgf/cm? =101,974 mca (metros de coluna de dgua)
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TABELA FORMADORA - PESO

Formadora - Peso (Kg) X Metro de Tubo

48 64 80 95 127 159 191
54 72 90 107 143 179 215
60 80 99 9o 159 199 239
65 88 109 131 175 219 263
71 95 no 143 191 239 286
77 103 129 155 207 259 310
83 m 139 167 223 279 334
89 19 149 179 239 298 358
95 127 159 191 255 318 382
101 135 169 203 270 338 406
107 143 179 215 286 358 430
n3 151 189 227 302 378 453
n9 159 199 239 318 398 477
125 167 209 250 334 418 501
131 175 219 262 350 438 525
137 183 229 274 366 458 549
143 191 239 286 382 477 573
149 199 249 298 398 497 597
155 207 259 310 414 517 621
161 215 269 322 430 537 644
167 223 279 334 445 557 668
173 231 288 346 461 577 692
179 239 298 358 477 597 716
184 247 308 370 493 617 740
190 255 318 382 509 637 764
196 263 328 394 525 657 788
202 270 338 406 541 676 81
208 278 348 417 557 696 835
214 286 358 429 573 716 859
220 294 368 441 589 736 883
226 302 378 453 605 756 907
232 310 388 465 621 776 931
238 318 398 477 636 796 955

Helicoidal Calandrado
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OBRAS DE REFERENCIA

Travessia sobre o Rio Paraopeba - Betim - MG - Copasa

ETE Belém - Curitiba - PR - Sanepar ETE Atuba Sul - Curitiba - PR - Sanepar



Interligagao das Represas Billings e Taiagupeba - Suzano - SP - Sabesp Subadutora Cubatéao - Porto Santos/Guaruja - SP - Sabesp

PRINCIPAIS HOMOLOGAGCOES - SANEAMENTO

6

— /-
O copasa == SANEPAR

sabesp
S Ao D
casan
S Z  copau
embasa SANEAGO
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STEELMASIL

Centro Administrativo:

Rua Ant6énio Kaesemodel, 1780

Bairro Boehmerwald

Sao Bento do Sul - SC - CEP 89287-665

Fabrica de Tubos:
Estrada Rio Natal, 3700 - Bairro Rio Natal
Sao Bento do Sul - SC - CEP 89280-970

Unidade de Revestimentos:
Rodovia BR 280, s/n° - Bairro Boa Vista
Rio Negrinho - SC - CEP 89299-899

@ (47)3307-3500
. contato@steelmast.com.br

. www.steelmast.com.br

® @ ® ® osceimastoficial





